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Prafungsordnung

1. Allgemeines

Im Rahmen des praktischen Prifungsteils ist vom Kandidaten (Schweiler) anhand der von
ihm anzufertigenden Prifstlicke der Nachweis der geforderten Handfertigkeit zu erbringen.
Der Prifer GUberwacht die Anfertigung der Prifstlicke.

Die Abnahme der Prifungen erfolgt im Geltungsbereich EN ISO 9606-1 (Stahle) oder
EN ISO 9606-2 (Aluminium und Aluminiumlegierungen).

Der Rucktritt von der praktischen oder fachkundlichen Prifung ist grundsatzlich nur vor
dem jeweiligen Prufungsteil moglich. Tritt der Kandidat (Schweilder) nach Beginn der
Prifung zurdck, gilt die Prifung als nicht bestanden. Ausgenommen sind Grinde, die der
Kandidat nicht selbst zu vertreten hat.

Dies gilt auch bei freiwilliger Teilnahme an der Fachkundeprifung.

Mit dem Antrag zur Abnahme der Schweillerpriifung, wurde von jedem Kandidaten
(Schweiler) die ,Datenschutzerklarung zur Erhebung personlicher Daten“ zur Kenntnis
gegeben. Verarbeitung und Weitergabe von persénlichen Daten erfolgt gemafl dieser
Erklarung.

Daten werden grundsatzlich nicht werblich verwendet oder zu diesem Zwecke
weitergegeben.

2. Hinweise zum Arbeitsschutz

Vom Kandidaten (Schweil3er) sind alle geltenden Vorschriften des Arbeitsschutzes zu
beachten. Eine Nichtbeachtung fuhrt zum Abbruch der Prifung.

2.1 personliche Schutzausriistung

Die personliche Schutzausrustung (PSA) ist vom Kandidaten (Schweilder) zu verwenden:

+ Schweilerschutzhandschuhe mit Stulpen (ohne Metallniete)

» Gesichtsschutzschirm oder Kopfschutzhaube mit abgestimmten Schutzfilter

* Augenschutz beim Schleifen oder Abschlagen der Schlacke

+  Gehdrschutz beim Schleifen oder generell bei Uberschreiten des
Auslésewerts 85 dB (A)

» Schutzarmel, Gamaschen, Schirzen aus schwer entflammbarem Material oder
Schweiler-Schutzanzug

» Sicherheitsschuhe

2.2 Erste Hilfe

Der Kandidat (Schweil3er) hat sich vor Arbeitsbeginn Uber Standort von Erste-Hilfe-
Material, Feuerloscher und Feuerloschdecken, Notausschalter sowie Fluchtwegen kundig
zu machen.

Alle Arbeitsunfalle wahrend der Prifung sind umgehend dem Ersthelfer und dem Prifer zu
melden. Arbeitsunfalle sind llickenlos zu dokumentieren, eine Kopie der Dokumentation
muss dem Prifer Gibergeben werden.
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3. Durchfuhrung der Praktischen Priifung

Schweibedingungen

Die Prifung muss nach einer vom Prifer oder der Prifstelle (Metall-Zert) freigegebenen
Schweillanweisung (pWPS oder WPS) abgelegt werden. Werden die Vorgaben der
Schweillanweisung (z.B. Einstellwerte oder Schwei3nahtvorbereitung) vom Schweil3er,
ohne vorherige Absprache mit dem Prifer, nicht eingehalten, wird der betreffende
Schweildversuch mit ,nicht erfillt“ bewertet.

Die in der SchweiRanweisung geforderte Kehlnahtdicke, muss im Rahmen der zulassigen
SchweillnahtunregelmaRigkeiten eingehalten werden.

Die vorbereiteten Prifsticke missen nach dem Heften vom Prifer gekennzeichnet
werden.

Das Schweil3en der Prufsticke muss in Beisein des Prufers erfolgen.

Die Prufstiicke mussen in der Wurzel- und Decklage zumindest eine Unterbrechung und
einen Wiederansatz aufweisen. Wenn mehr als ein Schweillprozess angewendet wird,
muss fur jeden Schweiliprozess mindestens eine Unterbrechung und ein Wiederansatz in
der Wurzel- und Decklage durchgefiihrt werden.

Die Unterbrechungs- und Wiederansatzbereiche missen vom Prufer vor Schweil’en der
nachsten Lage gekennzeichnet werden.

Bei mehrlagigen Kehlndhten muss die Wurzellage einer Sichtprifung durch den Prufer
unterzogen werden, bevor die nachste Lage geschweildt wird.

Der Schweilder darf, nach Genehmigung durch den Prufer, kleinere UnregelmaRigkeiten
durch Schleifen beseitigen. Ausgenommen ist die Decklage, bei der nur die Unterbrechung
und der Wiederansatz geschliffen werden darf.

Der Prufer darf die Prufung abbrechen, wenn die Schweillbedingungen nicht den
Anforderungen entsprechen oder falls ersichtlich ist, dass der Schweil’er nicht die
Handfertigkeit besitzt, um die Anforderungen zu erfullen (z. B. wenn umfangreiche und/oder
systematische Ausbesserungen durchgefuhrt werden).

Bewertungskriterien

Falls im Prifstick des Schweillers die folgenden aufgefihrten Abnahmekriterien nicht
erfillt werden, hat der Schweiller die Prifung nicht bestanden.

Im Falle des nicht Bestehens, darf die Prifung einmalig ohne zusatzliches Training
wiederholt werden.

Abnahmekriterien nach EN ISO 9606-1:
EN ISO 5817 — Bewertungsgruppe B, mit Ausnahme von:
zu grofde Nahtiberhéhung nach EN 1SO 5817 (502/503) — Bewertungsgruppe C
» zu groRe Kehlnahtdicke nach EN ISO 5817 (5214) — Bewertungsgruppe C
» zu groRe Wurzeliberhéhung nach EN ISO 5817 (504) — Bewertungsgruppe C
» Einbrandkerben nach EN ISO 5817 (501) — Bewertungsgruppe C

Abnahmekriterien nach EN ISO 9606-2:

EN ISO 10042 — Bewertungsgruppe B, mit Ausnahme von:

» zu groRRe Nahtliberhéhung nach EN ISO 10042 (502/503) — Bewertungsgruppe C
» zu groRe Kehlnahtdicke nach EN 30042 (5214): — Bewertungsgruppe C

» zu groRe Wurzeliberhohung nach EN ISO 10042 (504) — Bewertungsgruppe C
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4. Durchfuhrung der Fachkundeprufung

Wenn die Prifstatte in einem Nationalstaat liegt, deren Nationaler Anhang zu EN 1SO 9606
eine Fachkundepriifung vorsieht (z.B. Deutschland oder Osterreich) oder wenn sich der
Kandidat freiwillig einer Fachkundepriufung unterziehen mochte, wird die Fachkundeprifung
nach folgender MaRgabe durchgefiihrt.

Die Fachkundeprifung findet in einem Raum statt, indem jedem Kandidaten (Schweil3er)
ein eigener Arbeitsplatz zu Verfugung steht.

Die fur die Bearbeitung der Prifungsfragen verfigbare Zeit wird vom Prifer vor Beginn der
Fachkundeprifung bekannt gegeben (pro Frage eine Minute).

Die Prifung findet schriftlich nach der single-choice-Methode statt.

Pro Frage ist nur 1 Antwort richtig. Eine falsche Antwort bei einer Frage hat keine
Auswirkung auf andere Fragen. Werden bei einer Frage mehr als 1 Antwort angekreuzt,
gilt die Frage als falsch beantwortet

Die Antworten sind im Antwortbogen eindeutig mit einem Kreuz in dem entsprechenden
Feld zu kennzeichnen. Die Kreuze sind mit einem dokumentechten Stift einzutragen. Der
Fragebogen darf nicht beschrieben werden.

Die Fachkundeprufung gilt mit min. 60% der maximal erreichbaren Punkte, als bestanden.
Eine nicht bestandene Fachkundeprifung kann einmalig, innerhalb von 8 Wochen
wiederholt werden.

Die Verwendung von Hilfsmitteln in der Prifung ist nicht gestattet.

Wurde vom Kandidaten (Schweier) ein Antrag auf Berlcksichtigung besonderer
Bedurfnisse wegen Sprach- oder Leseschwierigkeiten gestellt, kann der Prufer, nach
vorheriger Genehmigung durch die Zertifizierungsstelle, ersatzweise eine mundliche
Prifung anhand der Fachkundefragebdgen abnehmen.

Wenn ein Kandidat die Fachkundeprifung nicht bestanden hat, dann kann er die Prifung
innerhalb von 8 Wochen wiederholen, ohne dass erneut die praktische Priifung wiederholt
werden muss. Die Wiederholung am gleichen Tag ist nicht moglich.

Hat ein Kandidat in einem zurlickliegenden Zeitraum bereits eine Fachkundeprifung
bestanden, kann diese unter folgenden Bedingungen anerkannt werden:

e Die Prufung liegt maximal 8 Wochen zurlck.

¢ Die Fachkundeprifung wurde mit MZ-Fragebogen durchgefihrt, die zum Zeitpunkt der
Abnahme aktuell waren.

e es wurde das gleiche Schweillverfahren und der gleiche Werkstoff gepruft

Hat der Kandidat die praktische Prifung nicht bestanden, kann auf die Fachkundeprifung
verzichtet werden.

MUI-027-P-Rev 8 Prifungsordnung
11.11.2025




Metall-Zert GmbH - Altendorfer Str. 97-101 - 45143 Essen - Tel.: 0201 / 89 27 22 68
info@metall-zert.de - www.metall-zert.de '

METALLZERT

SchweiRer-Prufbescheinigung

Beim erfolgreichen Abschluss der Prifung erhalt der Kandidat (Schweil’er) eine
Schweilder-Prifbescheinigung (Zertifikat).

Die Bescheinigung bleiben Eigentum der Metall-Zert GmbH und mussen im Falle des
Entzugs zuriickgegeben werden.

Schweilier-Prifbescheinigungen dirfen nicht verandert werden oder anderweitig
missbrauchlich verwendet werden.

Anspriche kdénnen nur im Hinblick auf den Geltungsbereich, fir den die Schweiller-
Prifbescheinigung erteilt wurde, geltend gemacht werden.

Glltigkeit der Zertifikate:

Gliltigkeitsbeginn der Schweiler-Prifbescheinigung ist der Tag der Bewertung der
Prifungs-Dokumentation durch die Zertifizierungsstelle und der damit verbundenen
Ausstellung der Schweilier-Prifbescheinigung.

Die Gultigkeitsdauer der Schweiler-Prifbescheinigung errechnet sich vom Datum des
Schweildens, gemal’ nachfolgender normativer Regelungen.

a) Schweilerprufung nach EN ISO 9606-1 (Stahl):

Far abgenommene Schweillerprifungen durch Metall-Zert gilt EN ISO 9606-1 (9.3.a).
Das heil’t, der Schweiler muss die Prifung alle 3 Jahre wiederholen, wenn seine
Qualifikation aufrechterhalten werden soll.

b) Schweillerprifung nach EN ISO 9606-2 (Aluminium):

Far abgenommene Schweillerprifungen durch Metall-Zert gilt EN ISO 9606-2 (9.3).
Das heildt, der Schweiller muss die Prifung alle 2 Jahre wiederholen, wenn seine
Qualifikation aufrechterhalten werden soll.

In beiden Fallen bleibt die Qualifikation des SchweilRers nur glltig, wenn von der
Schweilaufsichtsperson alle 6 Monate bestatigt wird, dass der Schweiller innerhalb des
urspringlichen Geltungsbereiches geschweil3t hat.

5. Betrugsversuche

Elektronische Gerate (Smartphones, Laptop etc.) durfen wahrend der Fachkunde-
Prufung nicht im Zugriffbereich des Kandidaten sein. Sie mussen entweder auf3erhalb
des Prufungsraums aufbewahrt werden oder mussen vollstandig abgeschaltet sein.
Es ist nicht gestattet Fragen aus der Fachkundepriifung zu kopieren, unabhangig
welches Medium dazu benutz wird!

Betrugsversuche sowohl in der praktischen Prifung wie auch in der Fachkundeprifung
fihren zum Ausschluss und damit nicht Bestehen der gesamten Prifung.
Eine Wiederholung der Prufung am selben Tag ist nicht moglich.
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Einspriche

Der Prufer nimmt Prifstiicke, die er als nicht bestanden gewertet hat mit und bewahrt sie
zur Einsichtnahme bei sich auf. Erfolgt innerhalb von 4 Wochen nach
Prifungsdurchfihrung kein schriftlicher Einspruch gegen das Ergebnis, werden die
Prufstlcke verschrottet.

Einspriche gegen das Ergebnis der Prifung sind vom Kandidaten (Schweil3er) innerhalb
von vier Wochen schriftlich an Metall-Zert zu richten.

Der Einspruchfuhrer (Kandidat) erhalt innerhalb von 10 Arbeitstagen eine
Eingangsbestatigung seines Einspruchs.

Der Einspruch wird an den Ausschuss zur Sicherung der Unparteilichkeit der Metall-Zert
GmbH als Schiedsstelle weitergeleitet.

Die Entscheidung des Ausschusses zum Einspruch ist fur die Zertifizierungsstelle
verbindlich. Uber das Ergebnis erhalt der Einspruchfihrer schriftlich Nachricht.
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